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Dritter Schritt: Schichtung

Bei geringen Platzverhältnissen eine 
dünne Schicht Opak-Dentin (occlusal, 
cervical, etc.) auftragen.

In voll anatomischer Form Dentin (der 
gegebenen Farbe) auftragen. 

Ein kleines Cut back von Incisal und 
approximal. Die Mamelons dünn mit 
z.B. Ivory einlegen und im Wechsel  
Transpa Neutral schichten.

Vervollständigen der Zahnform des
Zahnes mit der zugehörigen Schneide. 
Eine leichte Überdimensionierung 
beim Aufbau sorgt durch die leichte 
Schrumpfung während des Brandes für
ein perfektes Ergebnis.

Erster Dentinbrand.

Third step: Build up

In case of less space make a thin layer
of opacious dentin (occlusal, cervical,
etc.)

Build up with dentin (shade that is 
given) in full contour.
 
Make a small cut back from incisal and
approximal. Layer the mamelons thin
with for example Ivory and an alternate 
shift of Transpa Neutral.

Fulfi ll the anatomic form of the 
tooth with enamel according to the 
shade.
A light overdimension of the build up, 
brings a perfekt result, because of the
small shrinkage while the fi ring cycle.

Fire fi rst Dentine fi ring.
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Vierter Schritt: Korrektur

Nach dem ersten Dentinbrand
Krone ausarbeiten.

Falls nötig Formkorrekturen mit 
Transpa Clear und im cervical Bereich 
mit Dentin ausbessern.

Um Opaleszenz im Incisal-Bereich zu 
erzielen,
kann TR Opal zu allen Transpamassen
beigemischt werden.

Auch bei einfacher Schichtung erreicht
man hierdurch natürliche Lichtbrechung
und Refl exionen.
Zweiter Dentinbrand.

Fourth step: Correction

After fi rst dentin fi ring
Work out the crown.

If needed correct the form with 
Transpa Clear and in the cervical 
area with Dentin.

To achieve opalescence in the incisal area,
TR Opal can be mixed into all transpa
materials.

Even on a simple build up, natural light
transmission and refl ection can be
achieved.
Proceed with second Dentin fi ring.
Fire Second Dentin fi ring.

9



10

ALUMNIA

10

Fünfter Schritt: Fertigstellung

Nach dem Ausarbeiten der Kontakt
Punkte und Occlusalfl ächen gibt es 
zwei Möglichkeiten zum glasieren.

Glanzbrand ohne Glasurmasse und 
einer darauffolgenden mechanischen 
Politur (Gummipolierer, Bürsten, 
Diamantpolierpaste und so weiter). 
Dies wird nur empfohlen wenn die 
Situation sehr gut bekannt ist.

Glanzbrand mit Glasurmasse. Diese mit 
Glasurfl üssigkeit anmischen und dünn 
auftragen.

Gegebenenfalls mit Vision Alumina 
Malfarben charakterisieren.

Fifth step: Finishing

When the contact points and the 
occlusion are worked out, you have 
got two possibilities to glaze.

Glaze fi ring without glaze powder and
afterwards a mechanical polish (special 
rubber wheels, brush, Dia glaze and so 
on). 
This is only recommended if the situation
is well known.

Glaze fi ring with glaze powder. Mix it 
with glaze liquid and apply a thin layer.

For individual characterization use 
Vision Alumina stains.
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Finale Restauration als Beispiel
Final restauration as an example
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Brenntabelle
Firing Chart

Starttemperatur
Start temperature

Trocknen
Drytime

Anstiegstemperatur
Heat rate

Endtemperatur
Final temperature

Haltezeit
Hold time

Vakuum
Vacuum

Erscheinungsbild
Appearence

Liner
Liner

550°C
1022°F

3 Min
3 Min

80°C/Min
176°F/Min

950°C
1742°F

1 Min
1 Min

Ja
yes

Leicht glänzend
Slightly shine

Schulter 1 / 2
Shoulder 1/ 2

550°C
1022°F

3 Min
3 Min

80°C/Min
176°F/Min

950°C
1742°F

1 Min
1 Min

Ja
yes

Leicht glänzend
Slightly shine

Dentin 1
Dentin 1

550°C
1022°F

6 Min
6 Min

55°C/Min
131°F/Min

910°C
1670°F

1 Min
1 Min

Ja
yes

Leicht glänzend
Slightly shine

Dentin 2
Dentin 2

550°C
1022°F

6 Min
6 Min

55°C/Min
131°F/Min

900°C
1652°F

1 Min
1 Min

Ja
yes

Leicht glänzend
Slightly shine

Glanz mit Glasur
480°C
896°F

2 Min
2 Min

45°C/Min
113°F/Min

880°C
1616°F

1 Min
1 Min

---
---

Glänzend
shiny

Glanz ohne
Glasur

580°C
1076°F

2 Min
2 Min

60°C/Min
140°F/Min

910°C
1670°F

1 Min
1 Min

---
---

Glänzend
shiny
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Sortimente:
TESTKIT
Liner 2, Opak-Dentin Honey, Dentin A3, Schneide 59, Transpa Clear / a 20g
1 Modellierflüssigkeit 25ml
SORTIMENT S1
Liner 1-6 20g, Bleach Dentin A-B, B0
Opak-Dentin: Havanna, Curry, Orange, Honey, Cuba 20g
2 Modelierflüssigkeit 25ml
SORTIMENT S2
16 Dentinmassen A1-D4 20g 		
2 Modellierflüssigkeit 25ml		
SORTIMENT S3
Schneide: 57, 58, 59, 60, AB 20g 
Effekt Schneiden: Yellow, Light Orange, Orange, Blue, White 20g		
Glasur 20g,				  
1 Modellierflüssigkeit 25ml, 
1 Glasur&Malfarbenflüssigkeit 25ml		
SORTIMENT S4
Transpa: Clear, Superclear, Neutral, Opal, Blue, Red, Flamingo, Grey	
1 Modellierflüssigkeit 25ml, 
SORTIMENT S5
Mammelon: Ivory, Honey, Gold 20g 
Schultermassen: Flamingo, Sand, Gold, Red Brown, Yellow, Bleach 20g
Zahnfleisch: Rosa 20g
1 Modellierflüssigkeit 25ml
1 Schulterflüssigkeit 25ml
Malfarbensortiment
White, Olive, Black, Blue, Yellow, Orange, Brown, Darkbrown, Grey
1 Glasur&Malfarbenflüssigkeit 25ml					   
1 Malfarbenpinsel Größe 00	

Assortments
Testkit
Liner 2, Opaque-dentin Honey, Dentin A3, Incisal 59, Transpa Clear / each 20g
1 Modelingliquid 25ml
Assortment S1
Liner 1-6 20g, Bleach Dentin A-B, B0
Opaque-Dentin: Havanna, Curry, Orange, Honey, Cuba 20g
2 Modelingliquid 25ml
Assortment S2
16 Dentinmasses from A1 to D4 20g 		
2 Modelingliquids 25ml	
Assortment S3
Incisal: 57, 58, 59, 60, AB 20g
Effect Incisal: Yellow, Light Orange, Orange, Blue, White 20g 		
Glaze 20g,				  
1 Modelingliquid 25ml
1 Glaze & Stainliquid 25ml		
Assortment S4
Transpa: Clear, Superclear, Neutral, Opal, Blue, Red, Flamingo, Grey		
1 Modelingliquid 25ml
Assortment S5
Shouldermasses: Flamingo, Sand, Gold, Red Brown, Yellow, Bleach 20g
Mammelon: Ivory, Honey, Gold 20g 
Gingiva 20g
1 Modelingliquid 25ml
1 Shoulderliquid 25ml
Stains Assortment
White, Olive, Black, Blue, Yellow, Orange, Brown, Darkbrown, Grey
Glaze&Stainliquid 25ml
1 Stainbrush 00
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Fehler

Mistakes

Mögliche Ursache

Possible reason

Was tun?

What to do?

Farben zu hell; Zu wenig Transparenz Vorwärmtemperatur zu hoch Vorwärmtemperatur absenken; Ca. 50 °C

Shade too bright; Less translucency Preheattemperature too high Lower preheattemp.; for app. 122°F

Keramikoberfläche zu rau Brenntemperatur zu niedrig Brenntemperatur anheben

Surface too rough Firing temperature too low Increase firing temp.

Keramik erscheint porös Brenntemperatur zu niedrig; oder Evakuierung zu spät;

oder Vakuumniveau zu niedrig

Brenntemperatur erhöhen; Vakuumstarttemp. absenken; 

Pumpe und Ofen prüfen

Ceramic has porosities Firing temp. too low; Vacuum too late; 

Vacuumlevel too low

Increase firing temp.; Lower vacuum start temp.; 

Check furnace and pump

Keramik hat zu wenig Glanz Haltezeit ohne Vakuum zu kurz Haltezeit verlängern

Ceramic has not enough glaze Hold time without vacuum too short Lengthen up hold time

Keramik hat zu viel Glanz (speckig); Konturen runden ab Brenntemperatur zu hoch; Haltezeit zu lang Brenntemperatur absenken; Haltezeit verkürzen

Ceramic has too much glaze; Edges are getting round Firing temp too high; Hold time too long Lower firing temp.; Shorten hold time
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Zubehör

Porzellan Krokodil

Pinsel

Anmischplatte

Keramik Isolierstift

Brennpaste

Accessory

Porcelain croco

Brushes

Mixing trays

Ceramic isolation pen

Firing paste
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